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1. Zleceniodawca

ProAgro

ul. tukasiewicza 9
05-200 Wotomin

tel. (0-22) 42 32 644

2. Podstawa pracy

Niniejsza praca zostata wykonana w Instytucie Badawczym Drég i Mostéw, w
Pracowni Technologii Nawierzchni, na podstawie zlecenia z dnia 21.04.2010 r.
wystawionego przez firme ProAgro z Wotomina. Badania zostaty wykonane w
ramach sprawdzenia przydatnosci widkien celulozowych ProMC do stosowania jako
stabilizator mastyksu w mieszankach mineralno-asfaltowych. W tym celu
przeprowadzono badania sptywnoéci mieszanki ‘mineralno-asfaltowej SMA z
dodatkiem wiokien celulozowych ProMC. Przeprowadzono réwniez badanie
wilgotnosci widkien. Badania byty wykonane pod katem wydania Rekomendacii
Technicznej na wyréb: Widkna celulozowe ProMC. Pracy nadano symbol IBDiM N-
2367.

3. Probki do badan

W dniu 22.04.2010 r. Zleceniodawca dostarczyt do laboratorium IBDiM préobke
wtokien celulozowych ProMC. Dostarczonej do badan prébce nadano oznaczenie
100422WK1.1. Postuzyta ona do zbadania wilgotnosci oraz do przeprowadzenia
badania sptywnosci mastyksu w mieszance SMA.

4. Program i sposéb przeprowadzania badan

o Wilgotnos¢ oznaczono zgodnie z normg PN-EN 1097-5:2008 [1].

o Do oznaczenia sptywnosci mastyksu z zastosowaniem witokien celulozowych
ProMC zostata zaprojektowana mieszanka mineralno-asfaltowa SMA o uziarnieniu
do 8 mm (SMA8) wedtug Wymagan Technicznych WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych”, wyd. IBDIM 2008. Sktad mieszanki SMA8 zostat
przedstawiony w tablicy 1, natomiast uziarnienie na rysunku 1 i w tablicy 2.

o Nastepnie, na mieszance SMA8 wykonano badania sptywnoéci stosujac
reczne mieszanie sktadnikow SMA z réznymi zawarto$ciami widkien celulozowych
ProMC. W celach poréwnawczych badania zostaty przeprowadzone réwniez na
mieszance SMA bez dodatkéw stabilizatora. Sptywno$¢ oznaczono metodg
Schellenberga wedtug normy PN-EN 12697-18:2007 [2].
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Rysunek 1 Uziarnienie zaprojektowanej mieszanki SMAS8

Tablica1  Materialy sktadowe mieszanki SMAS

Lp Rodzaj materiatu MM, % (m/m) MMA, % (m/m)
1 Maczka wapienna Bukowa 9,0 8,43
2 | Granit 0/2 - Graniczna 17,0 15,93
3 | Bazalt 2/5 - Wilkow
4 | Bazalt 5/8 - Wilkow 74,0 69,34
B Asfal’t D50/70 — Rafineria _ 598
Gdanska '
7 | Teramin 14C - 0,02
8 | ProMC - 0,3
| SUMA: 100 100







